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3. Wyniki badan

Whyniki badan odpornosci korozyjnej w atmosferze obojetnej mgly solnej podano w Tablicy 1,

a wyglad elementéw po badaniach przedstawiono na zdjeciach 1 - 3.

Tablica 1

Numer czesci

Nazwa probki

Wyglad prébek po 720 h badan

1 Wylewka baterii (chrom) Bez zmian korozyjnych Re 10, Ra10
2 Obudowa perlatora (chrom) Bez zmian korozyjnych Re 10, RA10
Rysunek stojéw zachowany , widoczne
3 Korpus baterii - fornir minimalne przebarwienia. Krawedzie
korpusu bez widocznych rozwarstwien
Rysunek stojow zachowany , widoczne
4 Uchwyt gtowicy baterii - fornir minimalne przebarwienia. Niewielkie

rozwarstwienia na krawedziach uchwytu
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